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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento estipula las especificaciones del Archivo de Fabricación Aditiva (AMF), un formato de 
intercambio que aborda las necesidades presentes y futuras de la tecnología de fabricación aditiva. 
 
Este documento especifica los requerimientos para la elaboración, muestra y transmisión del AMF. En 
el caso de que se elabore en un formato electrónico estructurado, el seguimiento estricto de un esque-
ma basado en el lenguaje extensible de marcas (XML)[1] permite una interoperabilidad que cumple con 
la normativa. 
 
NOTA La definición de un esquema W3C XML (XSD) para el AMF está disponible en ISO 

(http://standards.iso.org/iso/52915) y en ASTM (https://www.astm.org/MEETINGS/images/amf.xsd). En el anexo A 
se puede encontrar una guía de implementación de dicho esquema XML. 

 
Se reconoce que hay información adicional, relevante para la pieza final, que no está cubierta por la 
versión actual de este documento. Las futuras características sugeridas se encuentran listadas en el 
anexo B. 
 
Este documento no especifica ningún mecanismo explícito para garantizar la integridad de datos, 
firmas electrónicas y encriptaciones. 
 
 
 
 

http://standards.iso.org/iso/52915
http://www.astm.org/MEETINGS/images/amf.xsd
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