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Natural stone test methods. Determination of resistance to salt crystallisation. 

Méthodes d'essai pour pierres naturelles. Détermination de la résistance à la cristallisation des sels. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica un método de ensayo que evalúa la resistencia relativa de la piedra natural 
con una porosidad abierta superior al 5%, medida de acuerdo con la Norma EN 1936, a las 
alteraciones causadas por la cristalización de las sales. Este ensayo no es necesario para la piedra 
natural de baja porosidad. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
EN 12407, Métodos de ensayo para piedra natural. Estudio petrográfico. 
 
EN 12440, Piedra natural. Criterios de denominación. 
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