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Wood-based panels. Determination of formaldehyde release. Part 3: Gas analysis method 
(ISO 12460-3:2020). 

Panneaux à base de bois. Détermination du dégagement de formaldéhyde. Partie 3: Méthode d'analyse 
de gaz (ISO 12460-3:2020). 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 12460-3:2020, 
que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 12460-3:2020. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma especifica un procedimiento acelerado para la determinación de la emisión de 
formaldehído para tableros derivados de la madera revestidos o no revestidos. El procedimiento es 
adecuado también para otros materiales (por ejemplo bandas de canteado, revestimientos de suelo, 
espumas, papel decorado, tableros de partículas melaminizados, productos rechapados con madera, 
productos de madera recubiertos, etc.). 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
ISO 16979, Wood-based panels. Determination of moisture content 
 
ISO 16999, Wood-based panels. Sampling and cutting of test pieces. 
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