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Cables de fibra óptica 
Parte 4-10: Especificación intermedia 
Cables de tierra ópticos (OPGW) a lo largo de líneas eléctricas 

Optical fibre cables. Part 4-10: Family specification. Optical ground wires (OPGW) along electrical 
power lines. 

Câbles à fibres optiques. Partie 4-10: Spécification de famille. Câbles de garde à fibres optiques (OPGW, 
Optical Ground Wires) le long des lignes électriques de puissance. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 60794-4-10:2014, 
que a su vez adopta la Norma Internacional IEC 60794-4-10:2014. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 60794-4-10:2014 (ratificada por la 
Asociación Española de Normalización). 
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28004 MADRID-España 
Tel.: 915 294 900 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta parte de la Norma IEC 60794-4, que es una especificación intermedia, cubre la construcción del 
cable, los métodos de ensayo y los requisitos de rendimiento óptico, mecánico, medioambiental y 
eléctrico para OPGW (hilo de guardia óptico) que se utiliza para la protección de líneas eléctricas 
contra descargas atmosféricas o cortocircuitos y, al mismo tiempo, como medio de transporte de gran 
ancho de banda para señales ópticas de comunicaciones y control. La declaración medioambiental 
correspondiente puede elaborarse según el Informe Técnico IEC TR 62839-1. 
 
El OPGW es un sustituto de un cable de tierra/blindado convencional que contiene fibras ópticas para 
fines de control y/o telecomunicaciones. Normalmente, las fibras están incrustadas sin apretar en 
tubos de protección. Para cumplir con los requisitos mecánicos y eléctricos, una armadura que consta 
de una o más capas con aluminio, aleación de aluminio y acero revestido de aluminio, acero 
galvanizado o una mezcla de ellos se trenza helicoidalmente. Si la construcción contiene un tubo de 
aluminio o un núcleo ranurado de aluminio, esta sección transversal se considera una parte 
conductora. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
IEC 60104, Aluminium-magnesium-silicon alloy wire for overhead line conductors. 
 
IEC 60304, Standard colours for insulation for low-frequency cables and wires. 
 
IEC 60793 (todas las partes), Fibra óptica. 
 
IEC 60793-1-40, Fibra óptica. Parte 1-40: Métodos de medida y procedimientos de ensayos. Atenuación. 
 
IEC 60793-1-44, Fibra óptica. Parte 1-44: Métodos de medida y procedimientos de ensayo. Longitud de 
onda de corte. 
 
IEC 60793-1-48, Fibra óptica. Parte 1-48: Métodos de medida y procedimientos de ensayo. Dispersión del 
modo de polarización. 
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IEC 60793-2-50, Fibra óptica. Parte 2-50: Especificaciones de producto. Especificación intermedia para 
fibras monomodo de clase B. 
 
IEC 60794-1-1, Cables de fibra óptica. Parte 1-1: Especificación genérica. Generalidades. 
 
IEC 60794-1-21, Cables de fibra óptica. Parte 1-21: Especificación genérica. Procedimientos básicos de 
ensayo para cables ópticos. Métodos de ensayo mecánicos. 1) 
 
IEC 60794-1-22:2012, Cables de fibra óptica. Parte 1-22: Especificación genérica. Procedimientos básicos 
de ensayo para cables ópticos. Métodos de ensayo ambientales. 
 
IEC 60794-1-24:2014, Cables de fibra óptica. Parte 1-24: Especificación genérica. Procedimientos de 
ensayo para cables ópticos básicos. Métodos de ensayo eléctricos. 
 
IEC 60794-4:2003, Cables de fibra óptica. Parte 4: Especificación intermedia. Cables ópticos aéreos a lo 
largo de líneas eléctricas de potencia. 
 
IEC 60888, Zinc-coated steel wires for stranded conductors. 
 
IEC 60889, Alambre de aluminio duro para conductores de líneas aéreas de transporte de energía 
eléctrica. 
 
IEC 61089:1991, Round wire concentric lay overhead electrical stranded conductors. 
 
IEC 61232, Alambres de acero recubiertos de aluminio para usos eléctricos. 
 
IEC 61394, Líneas aéreas. Requisitos para grasas para conductores desnudos de aluminio, aleaciones de 
aluminio y acero. 
 
IEC 61395, Conductores para líneas eléctricas aéreas. Procedimientos para el ensayo de fluencia en 
conductores trenzados. 
 

 
1) Pendiente de publicación. 
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