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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica un procedimiento cualitativo y cuantitativo para determinar la composición 
de mezclas de fibras de pelo animal (hechas de lana, cachemira, yak, alpaca, camello o angora) por 
LC-MS sin reducción de proteínas. 
 
NOTA 1 La composición de las fibras de pelo no animal puede medirse según la Norma ISO 1833 (todas las partes). Ambos 

resultados se combinan para determinar la composición total de fibras. 

 
El método se basa en una identificación preliminar, por microscopía óptica, de todas las fibras de la 
mezcla en función de su morfología, de acuerdo con el Informe Técnico ISO/TR 11827[4]. No es 
aplicable si están presentes fibras de la misma especie animal (como mezclas de cachemira y mohair). 
 
NOTA 2 En este caso, el análisis cuantitativo se realiza mediante análisis microscópico [por ejemplo, ISO 17751 (todas las 

partes)]. 

 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
ISO 1833-1, Textiles. Análisis químico cuantitativo. Parte 1: Principios generales de ensayo. 
 
ISO 3696, Agua para uso en análisis de laboratorio. Especificación y métodos de ensayo. 
 
ISO 17751 (todas las partes), Textiles. Análisis cuantitativo de la cachemira, de la lana, otras fibras 
animales especiales y sus mezclas. 
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