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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica un método para determinar el coeficiente de fricción entre el calzado y los 
suelos bajo condiciones que simulan aquellas que se experimentan en las fases de un paso en las que 
es probable que se produzca deslizamiento. 
 
El método se aplica a todos los tipos de calzado y componentes de calzado, suelas, tapas y materiales 
de piso en plancha, exceptuando el calzado de tipo EPI (equipo de protección individual) y el calzado 
para fines específicos provisto de clavos, tacos metálicos o elementos similares. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su con-
tenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición 
citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de esta). 
 
ISO 13287:2019, Equipos de protección individual. Calzado. Método de ensayo para la determinación de 
la resistencia al deslizamiento. 
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