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Paints and varnishes. Natural weathering of coatings. Exposure and assessment (ISO 2810:2020). 

Peintures et vernis. Vieillissement naturel des revêtements. Exposition et évaluation (ISO 2810:2020). 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 2810:2020, que a 
su vez adopta la Norma Internacional ISO 2810:2020. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 2810:2005. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica las condiciones a tener en cuenta para seleccionar el tipo y el método de 
exposición al envejecimiento natural para determinar la resistencia de los recubrimientos o sistemas 
de recubrimiento (envejecimiento directo o envejecimiento detrás de un vidrio de ventana). 
 
El envejecimiento natural se utiliza para determinar la resistencia de los recubrimientos o sistemas de 
recubrimiento (en este documento se denomina “recubrimientos”) a la radiación solar y la atmósfera. 
 
Este documento no tiene en cuenta influencias atmosféricas especiales como, por ejemplo, la contami-
nación industrial. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
ISO 1514, Pinturas y barnices. Probetas normalizadas para ensayos. 
 
ISO 2808, Pinturas y barnices. Determinación del espesor de película. 
 
ISO 4618, Pinturas y barnices. Términos y definiciones. 
 
WMO Publication No. 8, Guide to meteorological instruments and methods of observation, World 
Meteorological Organization, Geneva, 2012 
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