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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica un método utilizando ácido tricloroacético y cloroformo para determinar el 
porcentaje de masa de fibras de poliéster tras la eliminación de la materia no fibrosa, de productos 
textiles compuestos por mezclas de: 
 
– fibras de poliéster 

con 

– fibras de aramida (excepto poliamida-imida), viscosa retardante de llama (FR) y poliacrilato. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modifica-
ción de esta). 
 
ISO 1833-1, Textiles. Análisis químico cuantitativo. Parte 1: Principios generales de ensayo. 
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