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Jewellery and precious metals. Determination of gold. Cupellation method (fire assay) 
(ISO 11426:2021). 

Joaillerie, bijouterie et métaux précieux. Dosage de l'or. Méthode de coupellation (essai au feu) 
(ISO 11426:2021). 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 11426:2021, que 
a su vez adopta la Norma Internacional ISO 11426:2021. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 11426:2017. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica un método de copelación (ensayo al fuego) para la determinación de oro en 
un material considerado como homogéneo. El contenido en oro de la muestra se sitúa preferiblemente 
entre 100 y 999,5 partes por mil (‰) en masa. La ley por encima del 999,5‰ puede determinarse 
utilizando un método espectroscópico por diferencia (por ejemplo, Norma ISO 15093). 
 
El procedimiento es aplicable a la mayoría de los tipos de muestras de oro. Se indican algunas 
modificaciones para casos específicos (presencia de elevadas cantidades de metales comunes, platino 
o paladio, plata). Esto no es compatible con la presencia de niveles mayores a trazas de iridio, rodio y 
rutenio (más del 0,25‰ para la suma de los tres elementos). 
 
Este método está destinado también a utilizarse como el método recomendado para la determinación 
de la ley en las aleaciones de joyería cubiertas por la Norma ISO 9202. 
 
 

2 Normas para consulta 

No hay normas para consulta en este documento. 
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