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UNE-EN 1534 
 
Suelos de madera y parquet 
Determinación de la resistencia a la huella (Brinell) 
Método de ensayo 

Wood flooring and parquet. Determination of resistance to indentation. Test method. 

Planchers en bois. Détermination de la résistance au poinçonnement. Méthode d'essai. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 1534:2020. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 1534:2020 (ratificada por la Asociación 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica un método de ensayo derivado del método Brinell para determinar la 
resistencia a la huella de los suelos de madera. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
EN 13756, Suelos de madera y parquet. Terminología. 
 
EN 14762, Suelos de madera. Procedimientos de muestreo para la evaluación de la conformidad. 
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