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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica el procedimiento que se emplea para la ejecución de un depósito de metal 
de soldadura para análisis químico. 
 
Este documento se aplica a la ejecución de un depósito de metal de soldadura por electrodos 
revestidos, electrodos de alambre para el soldeo por arco con gas protector, electrodos tubulares para 
el soldeo por arco con y sin gas de protección, varillas macizas y varillas tubulares para el soldeo con 
gas y electrodo de tungsteno, y combinaciones alambre-fundente y banda-fundente para el soldeo por 
arco sumergido y de recargue. 
 
Este documento es aplicable a los consumibles para el soldeo para aceros no aleados y de grano fino, 
aceros de alta resistencia, aceros resistentes a la fluencia, aceros inoxidables y resistentes al calor, 
níquel y aleaciones de níquel y cobre y aleaciones de cobre. 
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2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
ISO 6947, Soldeo y técnicas afines. Posiciones de trabajo. 
 
ISO 14175, Consumibles para el soldeo. Gases de protección para el soldeo por fusión y procesos afines. 
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