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Materiales para sefializacion vial horizontal
Captafaros retrorreflectantes
Parte 2: Especificaciones para el ensayo de campo

Road marking materials. Retroreflecting road studs. Part 2: Road test performance specifications.

Produits de marquage routier. Plots rétroréfléchissants. Partie 2 : essai routier.

Esta norma es la versidn oficial, en espafol, de la Norma Europea EN 1463 2:2021.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 1463-2:2000.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Esta norma describe el método de ensayo para la realizacion de pruebas de campo con captafaros
retrorreflectantes. Se proporcionan especificaciones para los campos de ensayo, para la organizacidon
de los ensayos, asi como para la presentacion de los resultados en forma de un informe de ensayo.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuacion, en su totalidad o en parte, son normas para consulta
indispensables para la aplicacién de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicién citada. Para las referencias sin fecha se aplica la Ultima edicion (incluida cualquier modifi-
cacion de esta).

EN 1463-1:—1, Materiales para sefializacion vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes. Parte 1:
Caracteristicas iniciales de comportamiento.
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