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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica un método para evaluar la desintegración de papel tisú y productos de tisú 
cuando se someten a agitación mecánica en agua. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
ISO 186, Papel y cartón. Toma de muestras para determinar la calidad media. 
 
ISO 187, Paper, board and pulps. Standard atmosphere for conditioning and testing and procedure for 
monitoring the atmosphere and conditioning of samples. 
 
ISO 638-11), Pastas, papel, cartón y nanomateriales celulósicos. Determinación del contenido de materia 
seca mediante el método de secado en estufa. Parte 1: Materiales en forma sólida. 
 
ISO 3310-1, Test sieves. Technical requirements and testing. Part 1: Test sieves of metal wire cloth. 
 
ISO 3310-2, Test sieves. Technical requirements and testing. Part 2: Test sieves of perforated metal plate. 
 
ISO 14487, Pulps. Standard water for physical testing. 
 
 

 
1) En preparación. Fase en el momento de publicación: ISO/FDIS 638-1. 
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