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Geotextiles and geotextile-related products. Determination of water flow capacity in their plane. 
Part 1: Index test (ISO 12958-1:2020). 

Géotextiles et produits apparentés. Détermination de la capacité de débit dans leur plan. Partie 1: 
Essai index (ISO 12958-1:2020). 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 12958-1:2020, 
que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 12958-1:2020. 
 
Esta norma junto con la Norma UNE-EN ISO 12958-2:2021 anula y sustituye a la Norma 
UNE-EN ISO 12958:2010. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma específica el método que permite determinar la capacidad de flujo de agua bajo carga 
hidráulica constante dentro del plano de un geotextil o de productos relacionados con geotextiles. Esta 
norma describe el ensayo de índice de flujo de agua en el plano, solo aplicable a productos 
ensamblados en fábrica. Para el ensayo de rendimiento del flujo de agua en el plano, consulte la Norma 
ISO 12958-2. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación 
de esta). 
 
ISO 2854, Statistical interpretation of data. Techniques of estimation and tests relating to means and 
variances. 
 
ISO 5813, Calidad del agua. Determinación del oxigeno disuelto. Método yodométrico. 
 
ISO 9862, Geosintéticos. Toma de muestras y preparación de probetas. 
 
ISO 9863-1, Geosintéticos. Determinación del espesor a presiones especificadas. Parte 1: Capas individuales. 
 
ISO 10320, Geosintéticos. Identificación en obra. 
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