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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma europea ha de utilizarse en combinación con la Norma EN 13001-1 y la Norma EN 13001-2 
que, como tales, especifican las condiciones, los requisitos y los métodos generales que eviten, 
mediante el diseño y la verificación teórica, los peligros asociados a los ganchos de las grúas de carga 
suspendida. 
 
{A1►} Está prevista para usarse junto con las demás partes genéricas de la serie de Normas 
EN 13001, véase el anexo L. {◄A1} 
 
Esta norma europea comprende los componentes de ganchos y tipos de ganchos siguientes: 

− {A1►} cuerpos de todo tipo de ganchos con garganta de acero forjado o fundido, incluyendo acero 
inoxidable; {◄A1} 

− espárragos mecanizados con suspensión rosca/tuerca. 
 
Los principios de esta norma europea pueden aplicarse a los espárragos mecanizados en general. Sin 
embargo, tendrían que determinarse y utilizarse los factores de concentración de las tensiones 
correspondientes a los diseños no incluidos en esta norma. 
 
{A1►} Los peligros cubiertos en este documento se identifican en el anexo M. {◄A1} 
 
NOTA 1 {A1►} Este documento no incluye los ganchos laminados, que son aquellos formados por una o varias placas de 

acero laminado. {◄A1} 

 
La siguiente es una lista de situaciones y de eventos peligrosos significativos, que pueden suponer un 
riesgo para las personas durante una utilización normal o un mal uso previsible. Los capítulos 4 a 8 de 
esta norma son necesarios para reducir o eliminar los riesgos asociados a los siguientes fenómenos 
peligrosos: 
 
a) {A1►} superación de los límites elásticos, de rotura de resistencia a la fatiga y de rotura frágil; 

{◄A1} 
 
b) superación de los límites de temperatura del material; 
 
{A1►} Los requisitos de este documento se especifican en el cuerpo principal del documento y se 
aplican a los diseños de los ganchos en general. {◄A1} 
 
Los diseños usados habitualmente del cuerpo y del espárrago del gancho que se enumeran en los 
anexos A, B y F son únicamente ejemplos y no deberían citarse como requisitos de esta norma 
europea. El anexo I proporciona las líneas maestras para la selección de un tamaño de gancho, cuando 
el cuerpo del gancho es conforme con el anexo A o B. La selección de una forma de gancho no se limita 
a las que se muestran en los anexos A y B. 
 
Esta norma europea se aplica a las grúas de carga suspendida fabricados tras la fecha de aprobación 
por parte del CEN de este documento, y sirve como referencia para las normas de producto para tipos 
concretos de grúas de carga suspendida. 
 
NOTA 2 Esta parte de la Norma europea EN 13001 considera únicamente el método de los estados límite según la Norma 

EN 13001-1. 
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2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
{A1►} EN 1369:2012, Fundición. Ensayo por partículas magnéticas. 
 
EN 1370:2011, Fundición. Examen del estado superficial. 
 
EN 1371-1:2011, Fundición. Ensayo por líquidos penetrantes. Parte 1: Piezas moldeadas en arena, en 
coquilla, por gravedad y a baja presión. 
 
EN 1559-1:2011, Fundición. Condiciones técnicas de suministro. Parte 1: Generalidades. 
 
EN 10025-3:2019, Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 3: Condiciones 
técnicas de suministro de los aceros estructurales soldables de grano fino en la condición de 
normalizado/laminado de normalización. 
 
EN 10204:2004, Productos metálicos. Tipos de documentos de inspección. 
 
EN 10213:2017, Aceros moldeados para usos a presión. 
 
EN 10222-4:2017, Piezas de acero forjadas para aparatos a presión. Parte 4: Aceros soldables de grano 
fino de alto límite elástico. 
 
EN 10228-1:2016, Ensayos no destructivos de piezas de acero forjadas. Parte 1: Inspección por partículas 
magnéticas. 
 
EN 10228-2:2016, Ensayos no destructivos de piezas de acero forjadas. Parte 2: Ensayo por líquidos 
penetrantes. 
 
EN 10228-3:2016, Ensayos no destructivos de piezas de acero forjadas. Parte 3: Ensayo por ultrasonido 
de piezas forjadas en acero ferrítico o martensítico. 
 
EN 10250-1:1999, Piezas de forja libre en acero para uso general. Parte 1: Requisitos generales. 
 
EN 10250-2:1999, Piezas de forja libre en acero para uso general. Parte 2: Aceros de calidad y aceros 
especiales no aleados. 
 
EN 10250-3:1999, Piezas de forja libre en acero para uso general. Parte 3: Aceros especiales aleados. 
 
EN 10254:1999, Piezas de acero forjadas en estampa. Condiciones técnicas generales de suministro. 
 
EN 10340:2007, Aceros moldeados para usos estructurales. 
 
EN 12680-1:2003, Fundición. Examen por ultrasonidos. Parte 1: Piezas de acero moldeado para usos 
generales. 
 
EN 13001-1:2015, Grúas. Requisitos generales de diseño. Parte 1: Principios generales y requisitos. 
 
EN 13001-2:2014, Seguridad de las grúas. Requisitos generales de diseño. Parte 2: Acciones de la carga. 
 
EN 13001-3-2:2014, Seguridad de las grúas. Requisitos generales de diseño. Parte 3-2: Estados límite y 
prueba de aptitud de cables metálicos en polipastos. 
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EN ISO 148-1:2016, Materiales metálicos. Ensayo de flexión por choque con péndulo Charpy. Parte 1: 
Método de ensayo (ISO 148-1:2016). 
 
EN ISO 642:2016, Acero. Ensayo de templabilidad por extremo templado (ensayo Jominy) 
(ISO 642:1999). 
 
EN ISO 643:2012, Aceros. Determinación micrográfica del tamaño de grano aparente (ISO 643:2012). 
 
EN ISO 683-2:2018, Aceros para tratamiento térmico, aceros aleados y aceros de fácil mecanización. 
Parte 2: Aceros aleados para temple y revenido (ISO 683-2:2016). 
 
EN ISO 898-2:2012, Características mecánicas de los elementos de fijación de acero al carbono y de 
acero aleado. Parte 2: Tuercas con clases de calidad especificadas. Rosca de paso grueso y rosca de paso 
fino (ISO 898-2:2012). 
 
EN ISO 4287:1998, Especificación geométrica de productos (GPS). Calidad superficial: Método del perfil. 
Términos, definiciones y parámetros del estado superficial (ISO 4287:1997). 
 
EN ISO 6892-1:2016, Materiales metálicos. Ensayo de tracción. Parte 1: Método de ensayo a temperatura 
ambiente (ISO 6892-1:2019). 
 
EN ISO 12100:2010, Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del 
riesgo y  reducción del riesgo (ISO 12100:2010). 
 
CEN ISO/TR 15608:2017, Soldeo. Directrices para el sistema de agrupamiento de materiales metálicos 
(ISO/TR 15608:2017). 
 
ISO 965-1:2013, ISO general purpose metric screw threads. Tolerances. Part 1: Principles and basic data. 
 
ISO 4306-1:2007, Aparatos de elevación. Grúas. Vocabulario. Parte 1: Generalidades. 
 
EN ISO 6506-1:2014, Materiales metálicos. Ensayo de dureza Brinell. Parte 1: Método de ensayo 
(ISO 6506-1:2014). 
 
EN ISO 15614-1:2017, Especificación y cualificación de los procedimientos de soldeo para los materiales 
metálicos. Ensayo de procedimiento de soldeo. Parte 1: Soldeo por arco y con gas de aceros y soldeo por 
arco de níquel y sus aleaciones. (ISO 15614-1:2017, Versión corregida 2017-10-01). {◄A1} 
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