
Norma Española 

UNE-EN IEC 61215-1-3 
Febrero 2022 

 

Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre 

Cualificación del diseño y homologación 

Parte 1-3: Requisitos especiales de ensayo para 
módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada basados 
en silicio amorfo 

 

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico 
CTN 220 Sistemas de energía solar fotovoltaica, cuya 
secretaría desempeña UNEF.  
 
 
  

 

Asociación Española 
de Normalización 
Génova, 6 - 28004 Madrid 
915 294 900 
info@une.org 
www.une.org 

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN IEC 61215-1-3 



UNE-EN IEC 61215-1-3 
 
Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre 
Cualificación del diseño y homologación 
Parte 1-3: Requisitos especiales de ensayo para módulos fotovoltaicos (FV) de 
lámina delgada basados en silicio amorfo 

Terrestrial photovoltaic (PV) modules. Design qualification and type approval. Part 1-3: Special 
requirements for testing of thin-film amorphous silicon based photovoltaic (PV) modules. 

Modules photovoltaïques (PV) pour applications terrestres. Qualification de la conception et 
homologation. Partie 1-3: Exigences particulières d'essai des modules photovoltaïques (PV) au silicium 
amorphe à couches minces. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN IEC 61215-1-3:2021, 
que a su vez adopta la Norma Internacional IEC 61215-1-3:2021. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento establece los requisitos para la cualificación de diseño de módulos fotovoltaicos 
terrestres adecuados para un funcionamiento a largo plazo en climas al aire libre. La vida útil de los 
módulos así cualificados dependerá de su diseño, su entorno y las condiciones en las que operen. Los 
resultados de los ensayos no se interpretan como una predicción cuantitativa de la duración del 
módulo. 
 
En climas donde el percentil 98 de la temperatura de funcionamiento del módulo supera 70 °C, se 
recomienda a los usuarios que consideren la posibilidad de realizar los ensayos en condiciones de 
temperatura más altas, como se describe en la Especificación Técnica IEC TS 63126. A los usuarios que 
quieran cualificar productos fotovoltaicos con menores expectativas de vida útil, se les recomienda, 
que consideren los ensayos diseñados para fotovoltaica en electrónica de consumo, como se describe 
en la Especificación Técnica IEC TS 63163 (en desarrollo). Los usuarios que quieran incrementar su 
confianza en que las características ensayadas con la serie de Normas IEC 61215 vayan a darse de 
manera consistente en un producto fabricado pueden consultar la Norma IEC 62941 sobre los 
sistemas de calidad en la fabricación de módulos fotovoltaicos. 
 
Este documento está destinado a aplicarse a todos los módulos planos de lámina delgada basados en 
silicio amorfo (a-Si; a-Si/µc-Si) para uso terrestre. Como tal, aborda los requisitos especiales para los 
ensayos de esta tecnología que complementan los requisitos de las Normas IEC 61215-1:2021 e 
IEC 61215-2:2021 para los ensayos. 
 
Este documento no es aplicable a módulos para luz solar concentrada, aunque puede utilizarse para 
módulos de baja concentración (de 1 a 3 soles). Para módulos de baja concentración, todos los ensayos 
se realizan con los niveles de irradiancia, corriente, tensión y potencia esperados en la concentración 
de diseño. 
 
El objetivo de esta secuencia de ensayos es determinar las características eléctricas del módulo y 
demostrar, en la medida de lo posible dentro de limitaciones razonables de coste y tiempo, que el 
módulo es capaz de soportar una exposición prolongada al aire libre. Las condiciones de los ensayos 
acelerados se basan empíricamente en las necesarias para reproducir los fallos en campo observados 
seleccionados, y se aplican por igual en todos los tipos de módulos. Los factores de aceleración pueden 
variar con el diseño del producto y, por lo tanto, pueden no manifestarse todos los mecanismos de 
degradación. Puede encontrarse más información general sobre los métodos de ensayo acelerados, 
incluidas las definiciones de los términos, en la Norma IEC 62506. 
 
Algunos mecanismos de degradación a largo plazo solo se pueden detectar razonablemente a través de 
ensayos de los componentes, debido a los largos tiempos necesarios para producir los fallos y la 
necesidad de condiciones de estrés que son costosas de producir en grandes áreas. Los ensayos de 
componentes que han alcanzado un nivel suficiente de madurez para establecer criterios de 
aceptación/rechazo con una confianza alta se incorporan a la serie de Normas IEC 61215 en la tabla 1 
de la Norma IEC 61215-1. Por el contrario, los procedimientos de ensayo descritos en esta serie, en la 
Norma IEC 61215-2, se realizan en módulos. 
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Esta norma define las modificaciones dependientes de la tecnología fotovoltaica de los procedimientos 
de ensayo y de los requisitos de las Normas IEC 61215-1:2021 e IEC 61215-2:2021. 
 
 

2 Normas para consulta 

Se aplican las normas para consulta de las Normas IEC 61215-1:2021 e IEC 61215-2:2021 sin 
modificaciones. 
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