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Fotocatálisis 
Métodos de ensayo de flujo continuo 
Parte 1: Determinación de la degradación del óxido nítrico (NO) en el aire 
mediante materiales fotocatalíticos 

Photocatalysis. Continuous flow test methods. Part 1: Determination of the degradation of nitric oxide 
(NO) in the air by photocatalytic materials. 

Photocatylyse. Méthode d'essai en flux continu. Partie 1: Détermination de la dégradation du 
monoxyde d'azote (NO) dans l'air par des matériaux photocatalytiques. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 16980-1:2021. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma especifica un método para evaluar el rendimiento de los materiales inorgánicos 
fotocatalíticos contenidos en morteros de cemento y/o cales o matrices en base cerámica, pinturas o 
materiales depositados como películas delgadas o recubrimientos en una variedad de sustratos para la 
reducción fotocatalítica de óxido nítrico en la fase gaseosa. Este método no se aplica para la evaluación 
de muestras que se apliquen con flujo perpendicular a la superficie o un flujo que impregne la propia 
superficie como filtros poliméricos y de papel, estructuras de panal y similares. 
 
El rendimiento de la muestra fotocatalítica sometida a ensayo se evalúa midiendo la tasa de 
degradación del óxido nítrico (NO) utilizando el método especificado en esta norma. La tasa de 
reducción fotocatalítica se calcula a partir de la tasa observada eliminando los efectos de la 
transferencia de masa. La tasa de reducción fotocatalítica intrínseca es una propiedad intrínseca del 
material ensayado y permite distinguir las actividades fotocatalíticas de varios productos con una 
escala absoluta definida con significado físico y de ingeniería.  
 
Para las mediciones y cálculos descritos en esta norma, la concentración de óxidos de nitrógeno (NOx) 
se define como la suma estequiométrica de óxido nítrico (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2). 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
CEN/TS 16599, Photocatalysis. Irradiation conditions for testing photocatalytic properties of 
semiconducting materials and the measurement of these conditions. 
 
EN ISO 9169, Calidad del aire. Definición y determinación de las características de funcionamiento de un 
sistema automático de medida (ISO 9169). 
 
ISO 7996:1985, Ambient air. Determination of the mass concentration of nitrogen oxides. 
Chemiluminescence method. 
 


	Norma Española
	UNE-EN 16980-1
	1 Objeto y campo de aplicación
	2 Normas para consulta

