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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica un método para determinar la permeabilidad vertical y horizontal de 
probetas cilíndricas de mezclas bituminosas con huecos interconectados. Este documento se aplica a 
probetas extraídas como testigos de la carretera, a probetas extraídas de placas preparadas en 
laboratorio o a probetas elaboradas en laboratorio con un dispositivo de compactación que 
proporcione un espesor de la probeta no menor de dos veces la granulometría nominal máxima del 
árido de la mezcla. El diámetro nominal de las probetas debería ser bien 100 mm o 150 mm, a menos 
que la granulometría nominal máxima del árido supere 22 mm, en cuyo caso el diámetro nominal es 
150 mm. 
 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
EN 12697-29, Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 29: Determinación de las dimensiones de 
las probetas bituminosas. 
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