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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica los requisitos y los correspondientes métodos de ensayo para la sílice 
precipitada. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación 
de esta). 
 
ISO 787-2, Métodos generales de ensayo para pigmentos y extendedores. Parte 2: Determinación de la 
materia volátil a 105 °C. 
 
ISO 787-5, Métodos generales de ensayo para pigmentos y extendedores. Parte 5: Determinación de la 
absorción de aceite. 
 
ISO 787-9, Métodos generales de ensayo para pigmentos y extendedores. Parte 9: Determinación del pH 
de una suspensión acuosa. 
 
ISO 787-11, Métodos generales de ensayo para pigmentos y extendedores. Parte 11: Determinación del 
volumen y de la densidad aparente, tras compactar. 
 
ISO 3262-1, Extendedores. Especificaciones y métodos de ensayo. Parte 1: Introducción y métodos generales 
de ensayo. 
 
ISO 3696, Agua para uso en análisis de laboratorio. Especificación y métodos de ensayo. 
 
ISO 5794-1:2010, Rubber compounding ingredients. Silica, precipitated, hydrated. Part 1: Non-rubber 
tests. 
 
ISO 15528, Pinturas, barnices y materias primas para pinturas y barnices. Toma de muestras. 
 
ISO 18451-1, Pigmentos, colorantes y extendedores. Terminología. Parte 1: Términos generales. 
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