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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica métodos de ensayo para la determinación del grado de desintegración de 
materiales plásticos expuestos a hábitats marinos en condiciones reales. 
 
Las zonas marinas estudiadas son la zona arenosa sublitoral y la zona arenosa eulitoral, donde los 
materiales plásticos pueden depositarse intencionadamente (por ejemplo, redes de pesca 
biodegradables) o acabar como basura debido a un comportamiento humano irresponsable. Esto 
depende de las características físicas, la forma y el tamaño de los materiales, y de las corrientes de 
agua y los movimientos de las mareas. 
 
Este documento especifica los requisitos generales del equipo y los procedimientos para utilizar los 
métodos de ensayo descritos. 
 
La determinación del nivel de desintegración de los materiales plásticos expuestos a zonas pelágicas, 
como la superficie del mar o la columna de agua por encima del fondo marino, quedan fuera del objeto 
y campo de aplicación de este documento. 
 
Este documento no es adecuado para evaluar la desintegración causada por la exposición al calor o a la 
luz. 
 
El ensayo de campo descrito es un ensayo de desintegración y no de biodegradación. Por tanto, no se 
puede utilizar para demostrar la biodegradación ni para hacer afirmaciones generales como 
"biodegradable en el medio marino" u otras similares. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
ISO 3310-2, Test sieves. Technical requirements and testing. Part 2: Test sieves of perforated metal plate. 
 
ISO 4591, Plásticos. Películas y hojas de plástico. Determinación del espesor medio de una muestra, el 
espesor medio y el rendimiento de un rollo, por medidas gravimétricas (espesor gravimétrico). 
 
ISO 4593, Plásticos. Películas y hojas de plástico. Determinación del espesor por medición directa con 
micrómetro. 
 
ISO 5667-3, Calidad del agua. Muestreo. Parte 3: Conservación y manipulación de las muestras de agua. 
 
ISO/IEC 17025, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. 
 
ASTM E11, Standard Specification for Woven Wire Test Sieve Cloth and Test Sieves. 
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