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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento especifica la implementacion de los disefios de sistemas de vias sin balasto, y los
criterios para aceptar las obras relativas a la construccion de sistemas de via sin balasto. No incluye
ningln criterio para inspeccionar, mantener, reparar y sustituir los sistemas de vias sin balasto,
durante la explotacion.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuacion, en su totalidad o en parte, son normas para consulta
indispensables para la aplicacién de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicién citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicién (incluida cualquier
modificacion de esta).

EN 206, Hormigén. Especificaciones, prestaciones, produccion y conformidad.

EN 12390-5, Ensayos de hormigén endurecido. Parte 5: Resistencia a flexion de probetas.

EN 13231-1:2013, Aplicaciones ferroviarias. Via. Recepcion de trabajos. Parte 1: Trabajos en via sobre
balasto. Plena via y aparatos de via.

EN 13848-2, Aplicaciones ferroviarias. Via. Calidad de la geometria de via. Parte 2: Sistemas de medicion.
Vehiculos de registro de la via.

EN 13848-6:2014+A1:2020, Aplicaciones ferroviarias. Via. Calidad de la geometria de via. Parte 6:
Caracterizacion de la calidad de geometria de la via.

EN 13877-2, Pavimentos de hormigén. Parte 2: Requisitos funcionales para pavimentos de hormigon.

EN 14587 (todas las partes), Aplicaciones ferroviarias. Infraestructura. Soldeo de nuevos carriles a tope
por chispa.

EN 14730 (todas las partes), Aplicaciones ferroviarias. Via. Soldeo aluminotérmico de los carriles.
EN 16432-1:2017, Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de via sin balasto. Parte 1: Requisitos generales.

EN 16432-2:2017, Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de via sin balasto. Parte 2: Disefio del sistema,
subsistemas y componentes.
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