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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica los límites de la composición química de las aleaciones de aluminio para 
moldeo y las características mecánicas de probetas de ensayo coladas aparte para estas aleaciones. 
 
El anexo C se incluye como una guía para la selección de las aleaciones para un uso o proceso 
específico. 
 
Este documento se ha de emplear juntamente con las Normas EN 576, EN 1559-1, EN 1559-4, EN 1676 
y EN ISO 8062-3. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
EN 576, Aluminio y aleaciones de aluminio. Lingotes de aluminio para refusión. Especificaciones. 
 
EN 1559-1, Fundición. Condiciones técnicas de suministro. Parte 1: Generalidades. 
 
EN 1559-4, Fundición. Condiciones técnicas de suministro. Parte 4: Requisitos adicionales para las piezas 
moldeadas de aleaciones de aluminio. 
 
EN 1780-1, Aluminio y aleaciones de aluminio. Designación de lingotes de aleaciones de aluminio para 
refusión, aleaciones madre y piezas moldeadas. Parte 1: Sistema de designación numérica. 
 
EN 1780-2, Aluminio y aleaciones de aluminio. Designación de lingotes de aleaciones de aluminio para 
refusión, aleaciones madre y piezas moldeadas. Parte 2: Sistema de designación simbólica. 
 
EN 1780-3, Aluminio y aleaciones de aluminio. Designación de lingotes de aleaciones de aluminio para 
refusión, aleaciones madre y piezas moldeadas. Parte 3: Reglas para la escritura de la composición 
química. 
 
EN ISO 6892-1, Materiales metálicos. Ensayo de tracción. Parte 1: Método de ensayo a temperatura 
ambiente (ISO 6892-1). 
 
EN ISO 6506-1, Materiales metálicos. Ensayo de dureza Brinell. Parte 1: Método de ensayo (ISO 6506-1). 
 
EN 12258-1:2012, Aluminio y aleaciones de aluminio. Términos y definiciones. Parte 1: Términos generales. 
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