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Coil coated metals. Test methods. Part 26: Resistance to condensation of water. 

Tôles prélaquées. Méthodes d'essai. Partie 26: Résistance à la condensation de l'eau. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento describe un procedimiento para evaluar la resistencia a la condensación de un 
recubrimiento orgánico sobre un substrato metálico mediante la exposición en una cámara de 
humedad en condiciones controladas. 
 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
EN 13523-0, Metales pintados en banda continua. Métodos de ensayo. Parte 0: Introducción general. 
 
EN 13523-2, Metales pintados en banda continua. Métodos de ensayo. Parte 2: Brillo. 
 
EN 13523-3, Metales pintados en banda continua. Métodos de ensayo. Parte 3: Diferencia de color y 
metamerismo. Comparación instrumental. 
 
EN ISO 3696:1995, Agua para uso en análisis de laboratorio. Especificación y métodos de ensayo 
(ISO 3696:1987). 
 
EN ISO 4628-2, Pinturas y barnices. Evaluación de la degradación de los recubrimientos. Designación de 
la intensidad, cantidad y tamaño de los tipos más comunes de defectos. Parte 2: Evaluación del grado de 
ampollamiento (ISO 4628-2). 
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