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Workplace exposure. Measurement of dustiness of bulk materials that contain or release respirable 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento proporciona la metodología para medir y caracterizar la capacidad de emisión de 
polvo de un material a granel que contiene o emite NOAA respirables y otras partículas respirables. 
Además, especifica las condiciones ambientales, el procedimiento de manipulación de las muestras y el 
método de cálculo y presentación de los resultados. Se dan orientaciones sobre la elección del método 
a utilizar. 
 
La metodología descrita en este documento permite: 
 
a) la cuantificación de la capacidad de emisión de polvo en términos de fracciones másicas de la 

capacidad de emisión de polvo relacionadas con la salud, 
 
b) la cuantificación de la capacidad de emisión de polvo en términos de un índice de capacidad de 

emisión de polvo basado en números y una tasa de emisión basada en números, y 
 
c) la caracterización del aerosol a partir de su distribución granulométrica y de la morfología y 

composición química de sus partículas. 
 
NOTA 1 En la actualidad, no se ha establecido ningún esquema de clasificación basado en el número de partículas para la 

emisión de la capacidad de emisión de polvo de partículas. Eventualmente, cuando se haya obtenido un número 
suficiente de datos de medición, se pretende revisar este documento e introducir un esquema de clasificación 
basado en números. 

 
Este documento es aplicable a todos los materiales a granel, incluyendo polvos, gránulos o pellets, que 
contengan o emitan NOAA respirables y otras partículas respirables. 
 
NOTA 2 El método del agitador vórtex especificado en la parte 5 de esta serie de normas aún no ha sido evaluado para los 

pellets y los gránulos. 

 
NOTA 3 Los métodos del tambor rotatorio y de la caída continua aún no han sido evaluados para las nanofibras y las 

nanoplacas. 
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Este documento no proporciona métodos para la evaluación de la emisión de partículas durante la 
manipulación o de la reducción mecánica por mecanizado (por ejemplo, molienda, corte, lijado, 
aserrado) de los nanocompuestos. 
 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
CEN ISO/TS 80004-2, Nanotecnologías. Vocabulario. Parte 2: Nano-objetos (ISO/TS 80004-2). 
 
EN 1540, Exposición en el lugar de trabajo. Terminología. 
 
EN 13205-2, Exposición en el lugar de trabajo. Evaluación del funcionamiento de los muestreadores para 
la medición de concentraciones de partículas en suspensión en el aire. Parte 2: Ensayo de funcionamiento 
en laboratorio basado en la determinación de la eficacia de muestreo. 
 
EN 15051-1, Exposición en el lugar de trabajo. Medición de la capacidad de emisión de polvo de los 
materiales a granel. Parte 1: Requisitos y elección de los métodos de ensayo. 
 
EN 15051-2, Exposición en el lugar de trabajo. Medición de la capacidad de emisión de polvo de los 
materiales a granel. Parte 2: Método del tambor rotatorio. 
 
EN 15051-3, Exposición en el lugar de trabajo. Medición de la capacidad de emisión de polvo de los 
materiales a granel. Parte 3: Método de caída continua. 
 
EN 16897, Exposición en el lugar de trabajo. Caracterización de aerosoles ultrafinos/nanoaerosoles. 
Determinación de la concentración de número utilizando contadores de partículas de condensación. 
 
EN 17199-2, Exposición en el lugar de trabajo. Medición del polvo de los materiales a granel que 
contienen o liberan nanoobjetos o partículas submicrométricas. Parte 2: Método de tambor giratorio. 
 
EN 17199-3, Exposición en el lugar de trabajo. Medición del polvo de los materiales a granel que 
contienen o liberan nanoobjetos o partículas submicrométricas. Parte 3: Método de caída continua. 
 
EN 17199-4, Exposición en el lugar de trabajo. Medición del polvo de los materiales a granel que 
contienen o liberan nanoobjetos o partículas submicrométricas. Parte 4: Método de tambor giratorio 
pequeño. 
 
EN 17199-5, Exposición en el lugar de trabajo. Medición del polvo de los materiales a granel que 
contienen o liberan nanoobjetos o partículas submicrométricas. Parte 5: Método con agitador Vortex. 
 
ISO 15900, Determination of particle size distribution. Differential electrical mobility analysis for aerosol 
particles. 
 
ISO 27891, Aerosol particle number concentration. Calibration of condensation particle counters. 
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