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Paints and varnishes. Electro-deposition coatings. Part 12: Sedimentation on horizontal areas 
(ISO 22553-12:2020). 

Peintures et vernis. Peintures d'électrodéposition. Partie 12: Sédimentation sur des surfaces 
horizontales (ISO 22553-12:2020). 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 22553-12:2021, 
que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 22553-12:2020. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica un método para determinar la sedimentación en superficies horizontales de 
materiales de recubrimiento por electrodeposición utilizados en la industria de la automoción y otras 
aplicaciones industriales, por ejemplo, unidades refrigeradoras, productos de consumo, radiadores, 
aeroespaciales o agricultura. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación 
de esta). 
 
ISO 2808, Pinturas y barnices. Determinación del espesor de película. 
 
ISO 4618, Pinturas y barnices. Términos y definiciones. 
 
ISO 22553-1, Pinturas y barnices. Recubrimientos por electrodeposición. Parte 1: Vocabulario. 
 
ISO 23321, Disolventes para pinturas y barnices. Agua desmineralizada para aplicaciones industriales. 
Especificación y métodos de ensayo. 
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