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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica el procedimiento para la determinación de concentraciones de elementos 
mayoritarios y minoritarios en material de combustible sólido recuperado mediante espectrometría 
de fluorescencia de rayos X de dispersión de energías (EDXRF) o espectrometría de fluorescencia de 
rayos X de dispersión de longitudes de onda (WDXRF), usando una calibración con materiales de 
referencia de combustible sólido recuperado o muestras de combustible sólido recuperado con 
contenido conocido. Se puede realizar una determinación semicuantitativa utilizando patrones 
independientes de la matriz. 
 
Este documento es aplicable a los siguientes elementos: Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, 
Ni, Cu, Zn, As, Br, Mo, Cd, Sb, Sn, Tl y Pb. Niveles de concentración, entre aproximadamente 0,000 1% y 
el 100%, se pueden determinar en función del elemento, los materiales de calibración utilizados y el 
instrumento usado. 
 
NOTA La espectrometría de fluorescencia de rayos X se puede utilizar como un método rápido para una descripción general 

cualitativa de elementos e impurezas, y después de una calibración adecuada, es muy útil para determinar elementos 
mayoritarios o incluso elementos minoritarios (excepto Hg) con el fin de identificar rápidamente concentraciones 
elevadas de elementos minoritarios en combustibles sólidos recuperados (CSR), por ejemplo, durante la producción 
de CSR. 

 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación 
de esta). 
 
ISO 21637, Combustibles sólidos recuperados. Vocabulario. 
 
ISO 216461), Combustibles sólidos recuperados. Preparación de muestras. 
 
ISO 21660-3, Combustibles sólidos recuperados. Determinación del contenido de humedad por el método 
de secado en estufa. Parte 3: Humedad de la muestra para análisis general. 
 

 
1) En preparación. Etapa en el momento de la publicación: ISO/DIS 21646:2021. 
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