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Footwear. Test method for insoles and insocks. Dimensional change after cycle of wetting and drying 
(ISO 20535:2019). 

Chaussures. Méthode d'essai relative aux premières de montage et de propreté. Variations dimensionnelles 
après un cycle de mouillage et de séchage (ISO 20535:2019). 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica un método para determinar el cambio dimensional de las palmillas y las 
plantillas de calzado después del ciclo de mojado y secado independientemente del material. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación 
de esta). 
 
ISO 105-E04:2013, Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte E04: Solidez del color a la transpiración. 
 
ISO 17709, Calzado. Localización de la toma de muestras, preparación y duración del acondicionamiento 
de las muestras y de las probetas. 
 
ISO 18454, Footwear. Standard atmospheres for conditioning and testing of footwear and components for 
footwear. 
 
ISO 19952, Calzado. Vocabulario. 
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