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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica un método para la determinación de la conductividad térmica y la difusividad 
térmica, y por consiguiente la capacidad de calor específica por unidad de volumen de los plásticos. La 
disposición experimental se puede diseñar para combinar diferentes tamaños de probetas. Las 
mediciones se pueden hacer en ambientes gaseosos o de vacío en un rango de temperaturas y de 
presiones. 
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Este método proporciona directrices para el ensayo de materiales homogéneos e isotrópicos, así como 
materiales anisotrópicos con una estructura uniaxial. La homogeneidad del material se extiende a través 
de la probeta y sin barreras térmicas (excepto las que están próximas a la sonda) está presente en un 
intervalo definido por la profundidad del sondeo (véase 3.1). 
 
El método es apropiado para materiales que tienen valores de conductividad térmica, λ, en un rango 
aproximado de 0,010 Wm-1K-1 < λ < 500 Wm-1K-1 y valores de difusividad térmica, α, en el rango de 
5  10-8 m2s-1 < α < 10-4 m2s-1, y para temperaturas, T, en un rango aproximado de 50 K < T < 1 000 K. 
 
NOTA 1 La capacidad de calor específica por unidad de volumen, C, C = ρ ∙ cp, donde ρ es la densidad y cp es el calor específico 

por unidad de masa y a presión constante, se puede obtener dividiendo la conductividad térmica, λ, entre la 
difusividad térmica, α, es decir C = λ/α, y está en el rango aproximado de 0,005 MJm-3K-1 < C < 5 MJm-3K-1. También 
se conoce como la capacidad de calor volumétrica. 

 
NOTA 2 Si la intención es determinar la resistencia o la conductividad térmicas aparente a través de la dirección del espesor 

de un producto no homogéneo (por ejemplo, un panel fabricado) o una losa de un material no homogéneo, se hace 
referencia a la Norma ISO 8301, ISO 8302 e ISO 472. 

 
También se pueden determinar las propiedades térmicas de los líquidos, siempre que se tenga cuidado 
para minimizar la convección térmica. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación 
de esta). 
 
ISO 22007-1, Plásticos. Determinación de la conductividad térmica y la difusividad térmica. Parte 1: 
Principios generales. 
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