
Norma Española 

UNE-EN ISO 11403-2 
Abril 2023 

 

Plásticos 

Obtención y presentación de datos multipunto 
comparables 

Parte 2: Propiedades térmicas y de procesado 

(ISO 11403-2:2022) 

 

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico 
CTN-UNE 53 Plásticos y caucho, cuya secretaría desempeña 
ANAIP.  
 
 
  

Asociación Española 
de Normalización 

Calle de Génova, 6 
28004 Madrid. España 

915 294 900 
info@une.org – www.une.org 

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN ISO 11403-2 

mailto:info@une.org
http://www.une.org/


UNE-EN ISO 11403-2 
 
Plásticos 
Obtención y presentación de datos multipunto comparables 
Parte 2: Propiedades térmicas y de procesado 
(ISO 11403-2:2022) 

Plastics. Acquisition and presentation of comparable multipoint data. Part 2: Thermal and processing 
properties (ISO 11403-2:2022). 

Plastiques. Acquisition et présentation de données multiples comparables. Partie 2: Propriétés thermiques et 
caractéristiques relatives à la mise en oeuvre (ISO 11403-2:2022). 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 11403-2:2022, que a su 
vez adopta la Norma Internacional ISO 11403-2:2022. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 11403-2:2012. 
 

Las observaciones a este documento han de dirigirse a: 
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Génova, 6 
28004 MADRID-España 
Tel.: 915 294 900 
info@une.org 
www.une.org 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica los procedimientos de ensayo para la obtención y presentación de datos 
múltiples para las siguientes propiedades térmicas y de procesado de los plásticos: 
 
− curva entalpía/temperatura; 
 
− curva temperatura/expansión lineal; 
 
− viscosidad de cizallamiento del fundido. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación 
de esta). 
 
ISO 293, Plásticos. Moldeo por compresión de probetas de materiales termoplásticos. 
 
ISO 294-1, Plásticos. Moldeo por inyección de probetas de materiales termoplásticos. Parte 1: Principios 
generales y moldeo de probetas de usos múltiples y de barras. 
 
ISO 295, Plásticos. Moldeo por compresión de las probetas de materiales termoestables. 
 
ISO 472, Plásticos. Vocabulario. 
 
ISO 1133 (todas las partes), Plásticos. Determinación del índice de fluidez de materiales termoplásticos, 
en masa (MFR) y en volumen (MVR). 
 
ISO 2818, Plásticos. Preparación de probetas por mecanizado. 
 
ISO 10724-1, Plásticos. Moldeo por inyección de probetas de compuestos de moldeo en polvo (PMCs) 
termoestables. Parte 1: Principios generales y moldeo de probetas de usos múltiples. 
 
ISO 20753, Plásticos. Probetas. 
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