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Durabilidad de la madera y los productos derivados de la madera 
Determinación de la impregnabilidad de las especies de madera por productos 
protectores 
Método de laboratorio 

Durability of wood and wood-based products. Determination of treatability of timber species to be 
impregnated with wood preservatives. Laboratory method. 

Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois. Détermination de l'imprégnabilité d'essences de bois par 
des produits de préservation. Méthode de laboratoire. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de las Normas Europeas EN 14734:2022 y 
EN 14734:2022/AC:2023. 
 
Esta norma anula y sustituye al Informe UNE-CEN/TR 14734 IN:2008. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica un método de laboratorio para determinar la impregnabilidad de la madera 
con el objeto de prever la reacción probable de diferentes especies de madera a la impregnación por 
productos protectores. Se aplica también para evaluar las diferencias entre muestras de la misma 
especie pero de diferente procedencia. 
 
 

2 Normas para consulta 

No existen normas para consulta en este documento. 
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