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Conductores para líneas aéreas 
Alambres de aluminio y aleaciones de aluminio para conductores cableados en capas 
concéntricas 

Conductors for overhead lines. Aluminium and aluminium alloy wires for concentric lay stranded conductors. 

Conducteurs pour lignes aériennes. Fils d'aluminium et en alliage d'aluminium pour conducteurs toronnés à 
couches concentriques. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN IEC 62641:2022, que a su 
vez adopta la Norma Internacional IEC 62641:2022. 
 
Esta norma anulará y sustituirá a las Normas UNE 21096:1969, UNE-EN 60889:1997, 
UNE-EN 50183:2000 y UNE-EN 62004:2009 antes de 2025-04-12. 
 

Las observaciones a este documento han de dirigirse a: 
 

Asociación Española de Normalización 
Génova, 6 
28004 MADRID-España 
Tel.: 915 294 900 
info@une.org 
www.une.org 
 
 
© UNE 2023 
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Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma especifica las propiedades mecánicas y eléctricas de los alambres redondos y sectoriales 
para diámetros equivalentes hasta los valores indicados en la tabla 3 para aluminio y aleaciones de 
aluminio y en la tabla 4 para aleaciones termorresistentes. Esta norma se aplica a los alambres de 
aluminio y aleación de aluminio destinados a la fabricación de conductores eléctricos cableados en capas 
concéntricas para líneas eléctricas aéreas con o sin separaciones para el transporte de energía. 
 
Los diversos materiales y sus designaciones se enumeran en la tabla 1. A efectos de cálculo, se utilizan 
los valores enumerados en la tabla 1. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación 
de esta). 
 
IEC 60050 (todas las partes), Vocabulario Electrotécnico Internacional (VEI) (disponible en 
www.electropedia.org) 
 
IEC 60468, Método de medida de la resistividad de los materiales metálicos. 
 
IEC TR 61597, Overhead electrical conductors. Calculation methods for stranded bare conductors. 
 
ISO 6892-1, Materiales metálicos. Ensayo de tracción. Parte 1: Método de ensayo a temperatura ambiente. 
 
ISO 7801, Materiales metálicos. Alambres. Ensayo de plegado alternativo. 
 
ISO 7802, Materiales metálicos. Alambres. Ensayo de arrollamiento. 
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