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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica un método para la determinación de la pérdida por calcinación (wLOI) de 
suelos finos, intermedios, mixtos y gruesos, suelos orgánicos y materiales antropogénicos (de acuerdo 
con la Norma EN 16907-2) tras su combustión en aire a 550 °C. 
 
NOTA La pérdida de masa que sufren estos materiales a 550 °C suele deberse a la liberación de compuestos volátiles, agua 

(absorbida, cristalizada o estructural) y gases procedentes de la descomposición de la materia orgánica y de sustancias 
inorgánicas como azufre, sulfuros o hidróxidos (por ejemplo, H2O, CO2, SO2). 

 
En el anexo B se ofrece un método para estimar el contenido de materia orgánica (COM) a partir del valor 
de wLOI en suelos arcillosos. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación 
de esta). 
 
EN ISO 17892-12, Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 12: 
Determinación del límite líquido y del límite plástico (ISO 17892-12). 
 
ISO 3310-1, Test sieves. Technical requirements and testing. Part 1: Test sieves of metal wire cloth. 
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